
TECHNOLOGIE Matériaux   
 
 

 
Opérations métallurgiques 

 
 

 
 

 
 
 
 
Chargement 
 
Fusion 
 
 
 
 
Traitements 
 
• Oxydation 
 (soufflage) 
 
 
 
 
• Ecumage 
 
 
 
 
• Réduction 
(perchage) 
 
 
 
• Coulée 

• Refroidissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affinage Electrolytique 
(procédé de l’anode 
soluble) 

BLISTER MITRAILLES
(récupération)

ANODES
usées

FOUR de Fusion

FOUR de Fusion

Air
comprimé

FOUR de Fusion

Sable Scories

FOUR de Fusion

Cuve d'eau

Feuilles de
départ Bain Electrolytique

CATHODES

Lingots

Courant
(.....V, ...........  A)

Acide sulfurique

FOUR de Fusion

Bois (PIN)

Cuivre pur à ........%
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Elaboration du Cuivre  


